
※塩化ビニル　1mm厚

塩化ビニル切断面粗さ　　　（μｍ）

Rz（最大高さ） 2.249 0.89

塩化ビニル平均切断荷重   　（N）

平均切断荷重 70 38

検査試料

通常刃 TR刃検査試料

通常刃 TR刃                 [元気なモノ作り300社]選出  

お問合せは・・・

担当：営業 山口 

〒990-2338 山形県山形市蔵王松ヶ丘1-1-35 

TEL:023-695-3311       mail:tk-cad1@t-keisei.com 

 FAX:023-695-3312  HP:http://www.t-keisei.com/pc/ 

 刃先拡大写真（倍率：2,000倍） 

抜き加工後のアクリル写真 

塩化ビニル切断面写真（倍率：75倍） 

 

通常刃に比べ・・・ 

・鎬面が綺麗なので抜き材料の切断面品質が向上！ 

・切れ味が良いので刃への負担が減り、結果として刃の寿命が向上！ 

・切れ味が良いので多層材の剥離や、打痕等あらゆる抜き品質の向上が 

 期待できます！ 

・刃物のお値段は据え置きです！ 


